مراحل مختلف تعمیرات درز انبساط :
· اجراي آسفالت و برش الماسه آسفالت (Step – 1)
· ساخت سيستم درز انبساط و نشانه گذاري (Step – 2)
· نشانه گذاري محل سوراخكاري بتن قديم (Step – 3)
· سوراخكاري و نصب بولت در بتن قديم (Step – 4)
· آماده سازي اوليه و دستورالعمل اجرا (Step – 5)
· نصب پرده آب بند لاستيكي (Step – 6)
· نصب لاستيك درز انبساط و اجراي ملات (Step – 7)
· اجراي ماستيك (Step – 8)
پل هایی که عملیات درز انبساط در آنها به پایان رسیده است :

پل امام خميني
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پل بابايي -  امام علي
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پل بابايي – آبعلي
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پل حكيم – اشرفي اصفهاني
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پل دهكده – رودخانه كن
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پل ستاري – اكباتان
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پل ستاري -  مترو
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پل فتح – كن
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پل گلستان 5
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پل مرزداران – اشرفي
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پل نواب – حق شناس
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پل نيايش – اشرفي
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پل ورودي شرقي استاديوم آزادي
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پل ورودي غربي استاديوم آزادي
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پل همت – اشرفي
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پل همت – صياد شيرازي
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پل همت – دهكده المپيك
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پل همت – كن
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پل همت – مدرس
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پل يادگار امام – آزادي
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